
VALAM
ÁCIDO SULFÚRICO - CUERPOS
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PFA
TEFZEL
HALAR (ECTFE)
VITON (226)
BUTILO (BL)
EBONITA (HRL)
SS
H. FUNDIDO
EBULLICIÓN

98% (OLEUM)

VALAM
ÁCIDO SULFÚRICO - DIAFRAGMAS
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 (C
) TEFLON/VITON (214/226)

TEFLON/EPDM (214/325)
VITON (226)
HYPALON (237)
BUTILO (B) Y EPDM (325)
CAUCHO (Q)
EBULLICIÓN

98% (OLEUM)


